
Produktdatenbank  - Inhaltsstoffe 
Detailgruppe: 1016

Artikel: -174-1217 Skelettierte Mikrosektorenschraube 4 mm Dehnung

Material: 1.4305 X8CrNiS18-8

C <=0,12

Si <=1,0

Mn <=2,0

Cr 17,0-19,0

Mo -

Ni 8,0-10,0

P <=0,06

S 0,15-0,35

Sonstige -

Fe rest

Bestandteile:

Bezeichnung Menge % Bezeichnung Menge %

Material: 1.4310 X10CrNi 18-8

X10CrNi18-8

C <=0.12

Si <=1.5

Mn <=2.0

Cr 16.0-18.0

Mo <=0.8

Ni 6.0-9.0

P <=0.045

S <=0.03

Sonstige -

Fe Rest

Bestandteile:

Bezeichnung Menge % Bezeichnung Menge %
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